附件：                          能力验证提供者2017年计划目录表
  机构名称：中国皮革和制鞋工业研究院检测中心                 联系人：赵洋
地址：北京市朝阳区将台西路18号                            电话： 010-64337946
邮编：100015                                               电子邮箱：clfptp@163.com
	序号
	计划名称
	测试/测量项目
	项目是否获

PTP认可
	对应CNAS-AL06的领域代码
	对应CNAS-AL07的PT子领域
	测试/测量/校准方法
	报名时间
	实施时间
	备注

	1
	皮革中禁用偶氮染料含量的测定
	偶氮染料
	是
	052402
	
	GB/T 19942-2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

ISO 17234-1:2015 Leather-Chemical tests for the determination of certain azo colorants in dyed leathers - Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colorants
	截止日期2017.3.31
	2017.4-2017.5
	

	2
	皮革中六价铬含量的测定
	六价铬
	是
	052402
	
	GB/T 22807-2008皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定

ISO 17075:2007 Leather-Chemical tests-Determination of chromium(VI) content
IULTCS/IUC-18:2007  Leather - Chemical tests - Determination of chromium(VI)content
	截止日期2017.3.31
	2017.4-2017.5
	

	3
	皮革pH值的测定
	pH值
	是
	052402
	
	QB/T 2724-2005 皮革 化学试验 pH的测定
ISO 4045:2008 Leather-Chemical tests-Determination of pH
	截止日期2017.3.31
	2017.4-2017.5
	

	4
	鞋类勾心硬度的测定
	洛氏硬度
	是
	030103
	金属与合金类材料与制品 物理性能
	GB/T 230.1-2009金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法
ISO 6508-1：2015 Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method
	截止日期2017.3.31
	2017.4-2017.5
	

	5
	皮革中甲醛含量的测定
	甲醛
	是
	052402
	
	GB/T19941-2005皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定(分光光度法)

ISO17226-2:2008 Leather-Chemical determination of formaldehyde content -Part 2: Method using colorimetric analysis
	截止日期2017.9.30
	2017.10-2017.11
	

	6
	皮革中重金属含量的测定
	总镉、总铅
	是
	052402
	
	GB/T 22930-2008 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定
QB/T 4340-2012鞋类 化学试验方法 重金属总含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
ISO 17072-2：2011 Leather -Chemical determination of metal content - Part 2: Total metal content
	截止日期2017.9.30
	2017.10-2017.11
	

	7
	鞋底耐磨性能的测定
	耐磨性能
	是
	050899
	高分子及复合材料 物理性能
	GB/T 3903.2-2008鞋类 通用试验方法 耐磨性能
	截止日期2017.9.30
	2017.10-2017.11
	

	8
	鞋类勾心纵向刚度的测定
	纵向刚度
	是
	030102
	金属与合金类材料与制品 物理性能
	QB/T 1813-2000 皮鞋勾心纵向刚度试验方法
	截止日期2017.9.30
	2017.10-2017.11
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